
Dispersión de Contenido de 
Carbón (clasificado)

Densidad

Índice de Fusión (5 kg/190°)

ISO 11357-6 min. 39
Timepo de Inducción de 
Oxidación (210°)

g/cm3

g/10min

2,3

2,0

A2

0,958

0,24

ISO 6964

ISO 18553

ISO 18553

ISO 1183-2

ISO 1133-1

Contenido de Carbón 

Dispersión de Contenido de 
Carbón (grado)

Método Unidad Resultado

%

-

-

Propiedades

Camila Gaete G.
 Encargada de Control de Calidad y Sistema de Gestión

Panamericana Norte N°2100, Santiago, Chile
Teléfono: (56-02) 6771056,  Fax (56-02) 6771081
E-mail: info@iqpolytex.cl , www.polytex.cl

Producto: PLANCHA HDPE NEGRO 4,0MT X 2,0MT X 5MM

Lote: 141489

Observaciones: Polylab certifica por medio del presente documento, que el producto cumple con los estandares de 
fabricación  establecidos por  Polytex  S.A.

Cliente: PRODALAM

Guía N°: 141558

Certificado de Calidad
Laboratorio Polytex de Investigación y 

Ensayos de Materiales  Plásticos


